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RESUMO

RIBEIRO, Vinicius José, D.Sc., Universidade Federal de Vigosa, julho de 2019.
Revestimento de fertilizante fosfatado com polimeros naturais. Orientador: Edson Marcio
Mattiello. Coorientador: Leonardus Vergiitz.

Novas tecnologias em fertilizantes t€m sido desenvolvidas e avaliadas para minimizar perdas
e aumentar a eficiéncia, a exemplo dos fertilizantes de liberacdo controlada. Este estudo foi
dividido em dois experimentos: laboratério e outro em casa de vegetacdo. Em laboratério
revestiu o fertilizante monoamdnio (MAP) com dois materiais de origem organica, acetato de
celulose (CA) e licor negro Krafit (BL), nas concentracdes (0,5; 1,0; 2,0 %) de revestimento.
Com objetivo de avaliar a liberagdao de fosforo (P) e a condutividade elétrica (CE) em meio
aquoso. Para o teste de liberacdo de P e CE, foram utilizados recipientes de vidro (100 mL),
aos quais foram adicionados 50 mL de HO e 1,5 g de fertilizante com e sem os
revestimentos. As medicdes e coletas de amostras foram realizadas periodicamente ao logo do
tempo. A CE mostrou ser um método eficaz de andlise indireta da liberagdao de P com os
fertilizantes revestidos. O revestimento BL apresentou melhores resultados que o CA em
termos de controle da liberacdo de P, e quanto maior a taxa de revestimento (1,0 e 2,0 %),
mais lenta a liberagdo de P. O experimento em casa de vegetacdo teve por objetivo, avaliar a
eficiéncia agrondmica do MAP revestido com diferentes polimeros naturais em cultivos
sucessivos milho-soja-milho-milheto. Os tratamentos foram fontes de P (Fosfato monoamonio
- MAP; Fosfato monoamonio revestico com acetato de celulose a 2 % - MAPca; Fosfato
monoamonio revestido com licor negro Kraft a 2 % - MAPgL; Misturas de 50 % de MAP com
50 % de MAPca - MAPcaso; Misturas de 50 % de MAP mais 50 % de MAPgL - MAPgL50)
equivalente a 100 kg ha! de P,Os e organizados em delineamento de blocos casualizados
(DBC), com quatro repeticdes. Nao houve diferencga significativa na producdo de massa de
matéria seca da parte aérea (mMSPA) entre os tratamentos. Entretanto, houve aumento médio
de 19,00 % no conteudo e de 3,95 % na taxa de recuperagdo de P pelas plantas quando foram
aplicadas as fontes com revestimento. A aplicacdo de MAP revestido com polimeros naturais
apresentou pequenos ganhos de eficiéncia, que podem ser importantes considerando a escala

de uso dos fertilizantes fosfatados.

Palavras-chave: Fertilizante de liberacdo lenta. Fertilizantes revestidos. MAP.





















































































































